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RESUMEN

El objetivo consistié en evaluar: La cohesion aparente (C) versus el angulo de friccién in-
terna (¢), la densidad aparente seca (Ps), la tensiéon normal (o), la humedad del suelo (w) y
la profundidad (Pro). Metodologicamente el triaxial se utiliz6 para evaluar a C, ¢, Ps, c y w
y estadisticamente la regresion lineal, regresion paso a paso, analisis de variancia, minima
diferencia significativa y el analisis para el mejor subconjunto. Entre los resultados se ob-
tuvo una cohesion aparente maxima de 98,05 kNem™ con tension normal de 835,58 kNem™
y humedad de 6,12 %; y de 68,31 kNem™ con densidad aparente seca de 1640 kgem=y
humedad de 6,04 %. Se registr6 un angulo friccion interna entre 31,77° y 33,31°. Las
ecuaciones regresionales obtenidas fueron: C = - 1,503*(Ps*w) — 139,307*Ps + 298,149
y t = 0,022*%(c*¢) + 0,024*(C*gp) — 1,224%¢ + 4,317. El orden de influencia, para el mejor
subconjunto, de los regresores independientes sobre la cohesion fue w, Ps; también, w, o,
Pro y sobre la tensién cortante (t) fue w, o, ¢, C, Pro. Se concluy6: (a) la humedad y la den-
sidad aparente seca fueron las que mas influyeron sobre la cohesiéon aparente, (b) sobre la
tension cortante fueron el angulo de friccién interna y los efectos combinados (c*¢) y (C*o),
¥y (c) significativamente los mayores valores de la cohesion, tensiéon normal y cortante se
lograron a la profundidad de 60 cm. Se conjeturé que las variables C y ¢ actiian indepen-
dientemente sobre la resistencia del suelo estudiado.

ABSTRACT

The objective consisted in assessing: cohesion (C) versus the internal friction angle (¢), bulk
density (Ps), the normal stress (o), soil moisture (w) and depth (Pro). Methodologically the
triaxial was used to evaluate C, ¢, Ps, 0 and w , and statistical linear regression, step wise
linear regression, variance analysis and least significant difference and the best subset
analysis. The results yielded a maximum apparent cohesion of 98,05 kN ¢ m? with normal
tension of 835.58 kN * m™ and humidity of 6,12 % and 68,31 kN * m™? with density dry bulk
1640 kg * m™ and 6.04 % moisture. There was an internal friction angle between 31,77° and
33,31°. The regression equations obtained were: C = — 1,503*(Ps*w) — 139,307*Ps + 298,149
y T = 0,022*%(c*p) + 0,024*(C*¢p) — 1,224*¢ + 4,317. The order of influence, for the best subset,
of the independent regressors upon cohesion, were w, Ps; too, w, o, Pro and for shear stress ()
was w, o, ¢, C, Pro. It was concluded: (a) soil water content and dry bulk density were the most
influenced the apparent cohesion, (b) on the shear stress were the angle of internal friction
and combined effects (p o *) and (C * ¢ ), and (c) higher significantly values of cohesion, normal
and shear stress were obtained at a depth of 60 cm. It was conjectured that the variables C
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autores vigentes hasta junio de 2011 and ¢ act independently on soil strength.
INTRODUCCION
Palabras clave: ) . La cohesion verdadera se cree es causada por la atracciéon molecular entre las
Resistencia; densidad seca; angulo de fric- particulas, y la cohesion aparente es debido a la tension superficial del agua.
cion; profundidad; humedad. . . Y.
Se ha estimado que los suelos agricolas franco arenosos carecen de cohesion.
Keywords: Se considera que la cohesién es una propiedad de las arcillas de los tipos

Soil resistance; bulk density; friction angle;

soil depth; water content. expansibles poco o muy poco existentes en los suelos franco arenosos, a ex-

cepcién de la presente arcilla caolinita considerada inexpansible. Al respecto
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Smith (1990) reporté entre un 70 % - 80 % de arcillas
caoliniticas y de un 5 % - 10 % de feldespatos para el
suelo objeto de estudio. Muchos investigaciones que
relacionan el rendimiento de los cultivos, el crecimiento
radical y el desarrollo vegetativo con la densidad aparen-
te seca, o con la resistencia del suelo al penetrémetro; lo
hacen sin contemplar la humedad edafica. La densidad
aparente seca, una forma de medir el estado de compre-
sibilidad, se basa en la reducciéon de los poros aeriferos,
considerados por Wiersum (1962) y Fisher (1964) como
poros de 3 mm. Roseberg y McCoy (1990) reportaron
que los suelos franco arenosos finos con macroporos
mayores de 1 mm contaban con una permeabilidad
aerifera superior que los que carecian de macroporos.
Muchos problemas importantes en la administracion
de suelos agricolas que afectan las propiedades fisicas
se asocian con los tipos y las cantidades de las arcillas
y las bases intercambiables en el suelo. El aumento de
la densidad aparente, resultante de la manipulacion
mecanica como ocurre con la labranza y el trafico,
es fuertemente afectado por el nivel de humedad del
suelo. En contenido de humedad alto, el suelo pier-
de su fuerza de cohesion, se convierte en plastico y
si sigue aumentado el contenido de humedad pierde
sus propiedades plasticas aproximandose a un liqui-
do en sus caracteristicas mecanicas. El control de la
erosion edlica se logra con dos frentes: la reduccion de
la velocidad del viento a nivel del suelo, y aumentar la
cohesion del suelo, mejorando asi su resistencia. Los
suelos areno francosos, ricos en particulas entre 10 y
100 micras de tamafio, son los mas vulnerables (Bag-
nold, 1937). La disminucion de la erosién con el conte-
nido de humedad reportado por Ademosun (1990) para
un suelo franco arenoso, se produjo en la regién don-
de la maxima cohesion del suelo fue producida por las
moléculas de agua. Ademosun (1990) informé que la
erosion edlica se redujo de forma lineal con el aumento
de la humedad del suelo dentro del rango de 12 % a
16 % en un suelo franco arenoso. Gupta y Surendra-
nath (1989) reportaron que la erosién edlica aumen-
taba gradualmente con el contenido bajo de humedad
del suelo de alrededor 6,9 % hasta alcanzar 18,9 %.
El contenido de humedad del suelo, densidad aparente
seca, el indice de plasticidad y el contenido de materia
organica tienen un gran efecto en la cohesion del suelo.
Ademas, la raiz de la planta también afecta a la cohe-
sién del suelo. Es por eso que la cohesion de la capa
superficial del suelo saturado en tierras de cultivo y
arbustos es menor (Xu Mingxiang et al., 2002). Ariel
y colaboradores, (2011) reportaron que la resistencias
mecanica del suelo vertisol, por ellos investigado, dis-
minuy6 en la medida que aumenta el contenido de hu-
medad, sin embargo la misma aumenté en la medida
que el suelo estaba mas denso o compacto, y que los
valores de la cohesion y friccién interna fueron lige-
ramente mayores cuando se obtienen mediante un
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ensayo de compresién triaxial, en comparacion con
los obtenidos de un ensayo de cortante horizontal.
En términos generales, la erosion del suelo muestra
una relaciéon negativa con la cohesion del suelo. Co-
hesién del suelo esta relacionada con el tipo de suelo,
materia organica, contenido de agua del suelo y asi
sucesivamente (Brunori, et al., 1989). Experimental-
mente se ha demostrado que la atraccién molecular
entre particulas es insignificante a una distancia de
10 cm. Phillips y Young (1973) y William y colabo-
radores (1979), encontraron que para suelos arcillo-
sos un cambio de humedad de 23,5 % a 21,3 % se
produjo una cohesion de 9,6 kNem=2 y 17,7 kNem™=.
Daguar (1976) investigando el suelo franco arenoso
de sabana, encontré para la cohesion un valor de
54,89 kNem™ con el cilindro torsional y 2,46 kNem™
con la prueba directa, no especifico el contenido de hu-
medad pero hizo hincapié en su influencia inversa para
la cohesion. Battika (1985) report6 para el suelo franco
arenoso de sabana, objeto de estudio, un valor de la co-
hesién aparenten seca de 37,73 kNem=2a 10,5 % de hu-
medad con el cilindro torsional in situ 'y 15,55 kNem™
para una humedad 10,08 % con el uso del aparato de
corte horizontal. El objetivo general consisti6 en in-
quirir el proceso resistente de los suelos agricolas en
funcién de la cohesion involucrando algunos parame-
tros fisicos mecanicos y la inferencia de la humedad.
El objetivo especifico consistié en evaluar la cohesion
aparente (C) versus el angulo de friccién interna (¢), la
densidad seca (Ps), la tension normal (o), la humedad
del suelo (w) y la profundidad en un suelo agricola
franco arenoso de sabana.

MATERIALES Y METODOS

Este estudio se realiz6 en las sabanas franco areno-
sas de Jusepin, estado Monagas en Venezuela, situada
a 147 m.s.n.m. y coordenadas geograficas de 9° 41~
337" latitud Norte y 63° 23’ de longitud Oeste; con una
precipitacion anual de 1 127 mm y una temperatura
media anual de 27,5 °C. Bajo una vegetacion Tipica de
sabana: Chaparro (Curatella americana (Dilleniaceae)),
Merey (Anacardium occidentale), Paja Peluda (Trachypo-
gon y Axonopas sp), Manteco (Byrsonima crassifolia
Malpighiaceae), Mastranto (Hyptis suaveolens Lamia-
ceae), Gramineous, Ciperaceas, etc. El area del suelo
en estudio seleccionado pertenece a las condiciones de
un Ultisol y al subgrupo de los Oxic Paleustults fami-
lia de temperatura Isohipertérmico. Estos suelos son
utilizados en la explotacion de muchos rubros como:
maiz, sorgo y pastizales, con labores de encalado y fer-
tilizacion. Las tablas 1 y 2 muestran las caracteristicas
fisicas y quimicas del suelo en estudio. El tamaio de
las particulas se encuentra en el rango establecido por
Estrada (1965) y Rucks y colaboradores (2004).
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Tabla 1.
Componentes fisicos en porcentajes y diametro promedio en mm de las particulas del suelo de sabana investigado del estado Monagas, Venezuela.

Profundidad Componentes edificos (%)
cm Arena muy Arena gruesa Arena media Arena fina Arena muy Limo AI'C'IH'a Ma:c ena
gruesa fina caolinita organica
0-15(4A) 0,22 2,91 12,18 39,13 13,93 19,43 12,2 0,38
15 - 30 (B) 0,52 2,23 11,07 41,09 10,51 18,38 16,2 0,27
30 - 45 (C) 0,30 2,46 10,30 34,56 12,58 21,6 18,2 0,20
45 - 60 (D) 0,33 2,64 10,84 30,69 14,63 20,67 20.2 0,13
Diametro mm 1,41 0,72 0,37 0,151 0,07 0,053 0,024
Tabla 2.
Perfil quimico del suelo de sabana investigado del estado Monagas, Venezuela.
C.IC
H H P m.:;q Satura- Satura-
l:,n l;n Materia Organica Soluble fOO cion de cion de
Profundidad en Cationes cambiables m.e.q/100 g de suelo bases acidez
pasta pasta Acido de
HO KCL - suelo
g c Citrico
A
Orgéanico N, L3 LB K
cm % % ppm Ca 040 0,12 0,06 AL®? H* g % %
0-15 4,70 3,90 0,38 0,04 1,85 0,79 0,31 0,10 0,04 0,68 0,55 2,60 52,69 47,31
15 - 30 4,70 3,90 0,27 0,03 1,23 0,40 0,37 0,04 0,03 0,84 0,68 2,37 35,86 64,14
30 -45 4,70 3,90 0,20 0,02 1,23 0,51 0,24 0,02 0,03 0,96 0,71 2,62 36,26 63,74
45-60 4,80 3,90 0,13 0,01 1,23 0,28 0,24 0,01 0,03 096 0,76

w
o
1

RN
o O

ardlla © limo " muyfina fina  media guesa
0,024 0,063 0,07 0,151 0,37 0,72 1,41

Tamafo de las particulas mm

Figura 1. Contenido de arcilla, limo, arena muy fina, arena fina, arena media, arena gruesa y arena muy gruesa respectivamente versus el tamafio de las particulas,
en los cuatro horizontes del suelo objeto de estudio. Las tendencias del tamafio de las particulas versus profundidad son: (A) de 0 cm - 15 cm, (B) de 15 cm
a30cm, (C) de 30 cma 45 cmy (D) de 45 cm a 60 cm.

Componentes edaficos %
N
o

En la figura 1 se visualiza la mayor representatividad de arenas de ese suelo en especial las arenas finas,
las lineas de tendencia muestran que los componentes varian muy poco para las diferentes profundidades a
partir de las arenas muy finas (hacia la derecha) y que la mayor cantidad de componentes de menor diametro
se encuentra a la profundidad entre 45 cm y 60 cm.

El muestreo estratificado se basé en el trabajo realizado por Espinoza (1970), donde se practicé una estrati-
ficacion de los suelos comprendida en una superficie aproximada de 55 ha. Se perforaron 20 calicatas para la
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recoleccion de las muestras y se conformé como una muestra compues-
ta. La recoleccion de las muestras y ubicacion de los pozos se realizd
apoyado en el método de muestreo aleatorio simple. En cada uno de las
areas de muestreo se realiz6 un muestreo del horizonte comprendido
entre 0,00 m - 0,30 m y 0,30 m - 0,60 m, tomando muestras al azar del
mismo. Las pruebas triaxiales se realizaron en el Laboratorio de Ensayo
de Materiales de la Universidad de Oriente, Ciudad Bolivar, estado Boli-
var. En el triaxial se utilizaron 120 muestras para la funcién C = f(w, o,
@, Pro) y 42 para la funcion C = F(¢, ps, W) .

La expresion matematica que relaciona la presién principal (o1) (igual
a la presion principal de camara (c3) mas la carga del pistén (P), la cohe-
sion (C) y el angulo de friccion interna (¢), esta dada por:

o1+ 03 -

5 = C * cot(®) + * sen(o) (1)

o1+ 03
2

Se establecié comparacién con la ecuacién general de la linea recta Y
= A + B*X, obteniéndose:

(20'1_stNZUI*Us_Zolzas)/N 2)

Ny o3~ o3)
2*\/1\[2(01*02)—201203
N*3 03— 03)

C

NS o1 *03)— S * Yo o
JW e (e ) (8 Diea? - (o)

Con la aplicacion de regresion lineal para los valores de (c1) y (03),
obtenidos a nivel de laboratorio con el equipo triaxial, se obtuvo la co-
hesion para cada analisis, en donde N representé el niumero de datosy r
el coeficiente de regresion lineal. Se utiliz6 la regresion lineal, regresion
lineal paso a paso, el analisis para el mejor subconjunto, el analisis de
varianza para la cohesion aparente, la tensién normal, y la tensién cor-
tante ajustado por la profundidad y humedad del suelo y el analisis de
minima diferencia significativa (MDS) con comparaciones apareadas de
p < 0,05 ajustada con respecto a las profundidades.

RESULTADOS Y DISCUSION

Se model6 la funcion C = f (ps, ¢, W, ps*o, ps*w, ¢*w), las variables indepen-
dientes, densidad aparente seca, angulo de friccién, humedad y tres efec-
tos combinados respectivamente. Se le aplico el método de regresion lineal
paso a paso con el criterio de probabilidad de F para 0,01 de entrada y
0,05 de salida. Se obtuvieron dos modelos: para el primero con la variable
predictora introducida ps*w con un r? de 0,859, significancia de 0,000 un
Durbin-Watson de 1,883, FIV de 1,000 y un indice de condicién de 0,03
para la constante y de 6,068 para la variable ps*w, y para el segundo con
la variable introducida ps con un r? de 0,978, significancia de 0,000, un
Durbin-Watson de 1,883, FIV de 1,324 y un indice de condicién de 1,000
para la constante y de 6,631 para la variable ps*w y 72,371 para la varia-
ble ps. La variable independiente humedad (w) excluida en ambos modelos
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con un FIV de 192,117 en el mo-
delo 1 y de 2986,441 en el modelo
2. Esto podria indicar que la va-
riable independiente humedad (w)
fue responsable de la alta colinea-
lidad producida. Las ecuaciones
lineales de regresion producidas
fueron Cyoprioi= — 2,185*(ps*w) +
62,722y Cyoprroa= ~ 1,503%(ps*w) —
139,307*ps + 298,149, con una sig-
nificancia de 0,000 para todas las
variables independientes. Se nota
que el angulo de friccién interna no
entré en ninguno de los dos mode-
los, menos sus efectos combinados;
indicando esto que la cohesion apa-
rente del suelo objeto de estudio no
fue influencia por la friccion.

Se constituy6 la funciéon t = f(C,
c, ¢, w, C*s, C*p, C*w, c*¢p, c*w,
¢*w), las variables independientes
cohesion aparente, tension nor-
mal, angulo de friccion interna,
humedad y seis efectos combina-
dos respectivamente. Se le aplico el
método de regresion lineal paso a
paso con el criterio de probabilidad
de F para 0,01 entrada y 0,05 de
salida. Se obtuvieron tres mode-
los: para el primer con la variable
predictora c*¢ con un r? de 0,996,
significancia de 0,000, un Durbin-
Watson de 0,923, FIV de 1,000 y
un indice de condicién de 1,000
parala constante y de 3,243 para la
variable c*p, para el segundo con
la variable predictora introducida
C*p con un r? de 1,00, significan-
cia de 0,000, un Durbin-Watson de
0,923, FIV de 5,832 y un indice de
condicién de 1,000 para la cons-
tante y de 2,693 para la variable
o*¢ y 8,818 para la variable C*¢ y
para el tercer modelo con la varia-
ble predictora introducida ¢ con un
r? de 1,00, significancia de 0,000,
un Durbin-Watson de 0,923, FIV
de 5,832 y un indice de condicion
de 1,000 para la constante, de
3,024 para la variable c*p, 7,716
para la variable C*¢ y 29,887 para
¢. La variable independiente hume-
dad (w) excluida en todos los mo-
delos con un FIV de 10,344 en el
modelo 1, de 14,166 en el modelo 2
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y de 21,135 en el modelo 3. Esto podria indicar que la
variable independiente humedad (w) fue responsable
de la colinealidad producida. Las ecuaciones lineales
de regresion producidas fueron tyopgo; = 0,023%(c*9) —
18.920, TyoprLoe = 0,020%(c*p) + 0,036*(C*9p) — 4,485,y
Tvoberos = 0,022%(c*¢) + 0,024*(C*¢) — 1,224%¢ + 4,317
con una significancia de 0,000 para todas las variables
independientes predictoras. Se nota que la cohesiéon
aparente solo entr6 en los modelos 2 y 3 como efecto
combinado; indicando esto que el angulo de friccion
interna influye mas que la cohesién aparente sobre la
traccion, resistencia y tenacidad al crecimiento radi-
cal en el suelo objeto de este estudio.

Una medida comun para evaluar la colinealidad
de parejas o de multiples variables es el valor del fac-
tor de inflaciéon de la varianza (VIF). Al respecto, una
regla empirica citada por Kleinbaum y colaboradores
(1988); Zapata y colaboradores (2004); Hair y cola-
boradores (1999) consiste en considerar que existen
problemas de colinealidad si algin FIV es superior
a 10. Segun Adnan y colaboradores (2006), el valor
de VIF mayor de diez (10) es una indicacién de mul-
ticolinealidad. Para Belsley los indices de condicién
entre 5 y 10 estan asociados con una colinealidad
débil, mientras que indices de condicién entre 30 y
100 senalan una colinealidad moderada a fuerte. Los
indices de condicién altos (mayores que 30) indican
el numero de colinealidades y la magnitud de los
mismos mide su importancia relativa. Si un compo-
nente tiene un indice de condiciéon mayor de 30 y dos
0 mas variables tienen una proporciéon de varianza
alta en el mismo, esas variables son colineales. El
estadistico de Durbin-Watson esta siempre entre O y
4. Un valor de 2 significa que no hay autocorrelacion
en la muestra. Valores cercanos a 0 indican autoco-
rrelaciéon positiva y los valores mayores de 4 indican
autocorrelacion negativa (Durbin y Watson (1950);
Savin y White (1977). No hay dudas que la variable
independiente w tiene una alta accién colineante,
posiblemente debido a su efecto en los componentes
fisicos y terramecanicos del suelo. Braunack y Wi-
lliams (1993), en una de sus conclusiones manifesta-
ron que el contenido inicial de agua es importante en
la determinacion de la resistencia del suelo y de su
perturbacion. Segin Hossne (2008) las densidades
aparentes de un suelo franco arenoso fueron altera-
das y variaron en forma inversamente proporcional
con la humedad.

El analisis de correlacion lineal produjo signos
diferentes a los derivados al realizarse la regresion
lineal, posiblemente debidos a reajustes entre las de-
mas variables, producto de la alta multicolinealidad.
Se utilizaron dos procedimientos recomendados por
Adnan y colaboradores (2006): primeramente utili-

DIRECCIGN DE APOYO ALAINVESTIGACION Y AL POSGRADO

zando, en lugar de las variables, la diferencia entre la
variable y la media; sin embargo, aunque se redujo el
VIF no hubo respuesta satisfactoria; segundamente,
se elimino el factor w en el analisis de regresion; los
valores de VIF se redujeron. Indicando esto ultimo la
gran influencia de la humedad sobre las otras varia-
bles independientes, lo cual creé los efectos de multi-
colinealidad que no se pudieron eliminar.

El analisis de regresion para el mejor subconjunto
con exclusion del intercepto, la variable independien-
te w forzada y las variables o, ¢ y Pro libres, produjo
en el orden de influencia: w, o, ¢ y Pro para la varia-
ble dependiente C. El analisis de regresiéon para el
mejor subconjunto con exclusion del intercepto, la
variable independiente w forzada y las variables ps, y
@ libres, produjo en el orden de influencia: w, ps, y ¢
para la variable dependiente C. Bateman y colabora-
dores (1965), encontraron que los valores de tension
cortantes obtenidos con baja tensiéon normal eran
mayores en magnitud que la aplicada tensiéon nor-
mal, lo cual indicé que la cohesién es primordialmen-
te responsable de la tensién cortante registrada, la
cual aumentoé con el incremento de la densidad seca.
El analisis de regresion para el mejor subconjunto
con exclusion del intercepto, con la variable indepen-
diente w forzada y las variables C, o, ¢ y Pro libres,
produjo para la variable dependiente t su dependen-
cia de las variables independientes en el siguiente
orden de influencia: w, o, ¢, C y Pro.

De acuerdo a Ranjit (2005) y Hawking y Pendleton
(1983), si el objetivo es simplemente predecir a Y de
un conjunto de variables X, la multicolinealidad no es
problema, la prediccion seria exacta, y el r? general (r?
ajustado) cuantifica lo bien que el modelo predice a Y;
pero si el problema es entender como los valores de X
impactan a Y, entonces multicolinealidad es un gran
problema. Sin embargo, se obtuvo Ty.erminado ® Tealculado
con correlacién de 0,9999 v Crerminado ® Ceateutado COT
correlacion de 0,9561.

La tabla 3 presenta el analisis de los promedios por
minima diferencia significativa y analisis de variancia
(ANDEVA) para la cohesién aparente, tensién normal
y la tension cortante para el suelo objeto de estudio.
Se observa que los valores mayores ocurrieron signi-
ficativamente a la profundidad de 60 cm. Esto era de
esperarse al observar en la figura 1 que el tamano de
las particulas disminuy6 al profundizar para el suelo
objeto de estudio. Todas fueron altamente signifi-
cativas con respecto a la humedad. Seguel (2004)
encontré para un suelo andisol una cohesién apa-
rente de 18,4 kN/m? a 24,2 kN/m? a la profundidad
deOcm - 15 cm, y de 3,0 kN/m? a 32,3 kN/m? entre
40 cm - 55 cm.
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Tabla 3.
Andlisis de los promedios por minima diferencia significativa y analisis de variancia (ANDEVA) para la cohe-

sion aparente, tension normal y la tension cortante para el suelo objeto de estudio.

Tensién normal Tensioén cortante

Tratamiento Cohesion (kN/m?) (kN/m?) (kN/m?)
Pro Media Grupo Media Grupo Media Grupo
60 25,466 A 495,97 A 313,28 A
30 18,651 B 449,32 B 254,26 B

Minima diferencia significativa (MDS). Comparaciones apareadas (p < 0,05). Letras diferentes
indican promedios estadisticamente diferentes. Valor critico T 1,980
ANDEVA para la cohesion aparente (C)
Cuadrado

Fuente GL Suma de cuadrado medio F P
Profundidad 1 1330,4 1330,4 6.89 0,0098
Humedad 1 40347,2 40347,2 208,84 0,0000
Error 117 22603,7 193,2
Total 119 Media = 22,058 Coeficiente de variacion (CV) = 63,01
ANDEVA para la tension normal (o)
Fuente GL Suma de cuadrado Cuadr.ado F P
medio
Profundidad 1 62 339 62 339 16,43 0,0001
Humedad 1 4559 211 4 559 211 1201,28 0,0000
Error 117 444 050 3 795
Total 119 Media = 472,64 CV = 13,03
ANDEVA para la tension cortante ()
Fuente GL Suma de cuadrado Cuadrgdo F P
medio
Profundidad 1 99 785 99 785 20,01 0,0000
Humedad 1 4 539 846 4 539 846 910,20 0,0000
Error 114 583 565 4 988
Total 119 Media = 283,77 CV = 24,89

La densidad aparente seca con media de 1,7881 g/cm?y CV de 0,46 y el angulo de friccion
interna con media de 24,50° y CV de 12,56.

La figura 2 presenta la relacion de la cohesiéon versus la humedad,
tensién normal y el angulo de friccién interna; se observa la influencia
de la humedad y la tensién normal sobre la cohesion. El angulo de fric-
cion interna alcanza sus mayores valores a bajas humedades y alta ten-
sién normal; la cohesion y la friccion son parametros independientes uno
del otro, al considerar que pueden existir separadamente. Segun Clare
(2004) la cohesion es producida por las fuerzas de amarre de las particu-
las, y es independiente de la tensién normal. La cohesion en este suelo
es capilar. Lambe y Whitman (1979) y Echeverria (2005), reportaron que
la humedad puede introducir una cohesién aparente entre las particulas
por capilaridad. Estos resultados son revelados en la figura 2.

2
LUV VLV

<

Cohesién (kN-m-2)
AV VLV

Figura 2. La cohesion aparente en relacion con la humedad gravimétrica, la tensién normal y el angulo de
friccion interna del suelo franco arenoso de sabana investigado. Estado Monagas, Venezuela.
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Las arenas poseen una cohe-
sion significante, que le permite
mantenerse con un talud verti-
cal, pero es un estado inestable
(Caquot y Kerisel, 1969 y Guillén,
2004). Se observa que los valores
maximos de la cohesién aparente
se produjeron a humedades ba-
jas. El punto de marchitez para
estos suelos encontrado por Gas-
par (1983) fue de 6,19 % y para
Fermin (1971) fue de 5,53 %. Es
de hacer notar que la capacidad
de campo de estos suelos se en-
cuentran entre 11 y 12 %. Espino-
za (1970) determiné la capacidad
de campo para el suelo ultisol de
sabana, encontrando: 11,70 % (O
- 0,2 m), 13,49 % (0,2 m - 0,5 m),
16,89 (0,5 m - 1,0 m) y 19,48 %
(1,0 m — 3,50 m) y entre 0,0 m —
0,5 m de 12,6 %; con un promedio
total de 15,39 %, para Fermin (1971)
fue de 12,8 % entre Oy 0,50 m, para
Mata (1992) fue de 11,7 % entre O
y 0,70 m y para Hossne y Salazar
(2004) de 12,6 % entre 0 y 0,60 m.
Ellimite plastico para estos suelos
se encuentra entre 12,92 y 14,04
(Hossne y Salazar, 2004). Al anali-
zar las informaciones citadas arriba,
se podria decir que el comportamien-
to de la cohesion aparente en funciéon
de la humedad comienza a hacerse
cero en las cercanias del limite plas-
tico. Fountaine y Brown (1959), en
pruebas en arenas con uso de una
caja torsional de corte, registré6 una
cohesion aparente 390 kN/m? y de
230 kN/m? a una humedad de 9 %j;
Shoop (1993) report6 una cohesion
de 14,8 kN/m? con el método di-
recto de corte y de 6,5 kN/m? y
17,4 kN/m? con el triaxial indre-
nado y drenado respectivamente,
no mencioné la humedad.

La figura 3 muestra la relacion
entre la cohesion registrada a la pro-
fundidad de O cm - 30 cm y 30 cm
- 60 cm. Se observa que para la hu-
medad de 10,5 % la cohesion fue de
21,724 kN/m? para ambas profundi-
dades; de aqui en adelante con el au-
mento de la humedad, la cohesion
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empez06 a acercarse a cero con menores valores para
la profundidad de 30 cm - 60 cm, y para la disminu-
cion de la humedad la cohesién aumenté exponen-
cialmente. Este comportamiento fue debido a que el
contenido de caolinita aumenta con la profundidad
y que la cohesién es capilar. Hossne (2008) reporto
que el contenido de arcilla caolinitica de estos suelos
aumenta al profundizar.

-

cSB8882838388

. C=598,2¢ %™

1 R>=0,800 Pro= 60 cm

- w=10,5 %
C=21,724 kN/m?

4 C=286,9¢ %"
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Humedad (%)

Cohesion aparente (KN/m?)

Figura 3. Cohesion aparente versus la humedad gravimétrica del suelo objeto
de estudio.

Se cre6 un polinomio de tercer grado de trece tér-
minos para C = F(w, ps); en donde C, w y ps represen-
taron la cohesién aparente, la humedad gravimétrica y
densidad aparente seca respectivamente. Al permitir la
regresion multiple la optimizacion del polinomio crea-
do, los términos w, ps, W*ps, W2, ps?, w*ps? y w° fueron
eliminados con valores de P mayores de 0,05, para for-
jar un polinomio de tercer sagrado con cinco térmi-
nos mostrado en la ecuaciéon 4, con un R? de 96,37,
R? ajustado de 95,98, un error estandar de 3,53, un
error absoluto de 2,32, estadistico Durbin-Watson =
1,71859 (P=0,1396) y autocorrelaciéon de residuos en
retraso 0,137675. Puesto que en el estadistico Durbin-
Watson el valor-P es mayor que 0,05, evidencia que
no tuvo indicaciéon de una autocorrelacién seria en los
residuos con un nivel de confianza del 95,0 %. Cada
término consté de un P menor de 0,0000, y para la
constante de 0,1372. El valor de P para el modelo fue
de 0,0000. El modelo matematico muestra que la co-
hesion es independiente del angulo de friccion interna.
Al aplicar superficie de respuesta a la ecuacion 4 se
obtuvo la figura 4. Se observa que la cohesiéon para
humedades entre 5 % y 7 % alcanzé sus maximos va-
lores producto de la alta atraccion entre las particula
y a la densidad aparente seca entre sus maximos va-
lores. Para humedades superiores al 8 % las lineas de
la densidad aparente se horizontalizaron mostrando
poca influencia por el efecto de la humedad.
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Figura 4. Cohesion aparente versus la densidad aparente seca y la humedad
gravimétrica del suelo investigado.

La densidad aparente seca alcanz6 sus maximos
valores entre 1,75 g*cm™ y 1,9 g*cm™. Los niveles de
densidades se lograron con el agregado de agua en el
proceso de la preparaciéon de los especimenes utiliza-
dos en el triaxial; en donde el efecto Proctor originé el
aumento de la densidad seca. Los cambios en el con-
tenido de humedad tienen un efecto mas pronunciado
que los cambios en la densidad aparente en la cohe-
sion aparente (ASAE, 1971). La cohesién aumenta con
el incremento de la densidad aparente seca (ASME,
1971). Seguel y Orellana (2008); Volokitin y Demidov
(2010) reportaron, en los suelos estudiados por ellos,
que la cohesion aparente aument6é exponencialmen-
te con el incremento de la densidad aparente seca.
Proctor (1948) aplicé diferentes cantidades de ener-
gia compactante (variando: peso del martillo, altura
de caida del martillo y el namero de golpes por capas)
a un suelo arenoso y a un suelo arcilloso; encontr6
que los aumentos de la densidad resultaron en con-
tinuo aumento de la cohesion para el suelo arcilloso,
pero en un pequefnio aumento de la cohesiéon para el
suelo arenoso. Panwar y Siemens (1972) en un ensayo
de esfuerzo cortante por el método del corte directo
concluyeron que el esfuerzo cortante disminuy6 con
el aumento de la humedad y de la densidad. Ellos en-
contraron que los valores de la cohesion fueron altos
a bajos contenidos de humedad, excepto a la densidad
de 1,2 g/cm?®. Las tendencias mostradas en la figura
4, concuerdan con los resultados obtenidos en suelos
arcillosos por Ortiz y Hernanz (1989); Herrera (2006);
y Ariel de la Rosa y colaboradores (2010). A pesar de la
multicolinealidad se obtuvo C..;minado ® Cealeundo (CalCU-
lada con la ecuacién 4) con coeficiente de regresion li-
neal de 0,942 y coeficientes de variacion de 0,94 y 0,84
para C determinada y C calculada respectivamente.

La resistencia de los suelos es segiin las ecuaciones
de Coulomb: t = C + c*tan ¢ y de Micklethwait (1944):
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H = A*C + V * tan ¢, la del suelo objeto de estudio es
altamente influenciado por la humedad, el angulo de
friccién interna, la cohesioén y la tensiéon normal. Esto
repercute sobre los sistemas tractivos. La cohesion
mostr6 la menor influencia sobre la tensioén cortante
en el suelo estudiado. Esto implica que los cauchos
tractivos de tacos altos, por su costo, no deberian ser
utilizados. Ademosun (1990) informé que el tiro dismi-
nuy6 linealmente con el grado hidrométrico del suelo
con un rango de 12 % a 16 % en un suelo franco are-
noso. Gupta y Surendranath (1989) informaron que el
requerimiento de tiro aument6 gradualmente con un
bajo grado hidrométrico de 6,9 % hasta que alcanzo
18.9 %. En este trabajo se obtuvo la mayor cohesion
a la humedad entre 6,12 % y 6,69 %. Hossne (2008)
report6 para este suelo una zona friable entre 7,63 %
v 9,52 %; que indicaria (segiin la ecuacion de la fi-
gura 3) un rango de cohesion entre 33,88 kN/m? y
19,96 kN/m? adecuado para la labranza.

CONCLUSIONES

La humedad edafica fue la variable independiente que
mas influyé sobre la cohesiéon. Se obtuvo un valor
maximo de 98,05 kNem™ a una humedad de 6,12 %.
Cuando la densidad seca fue de 1640 kg/m?3, la hume-
dad de 6,04 % y la friccion interna de 33,31°, se pro-
dujo una cohesion maxima de 68,31 kNem™. El orden
de influencia de las variables independientes w, ps y
¢ sobre la cohesion fue w, ps. El orden de influencia
de las variables independientes w, o, Pro y ¢ sobre la
cohesion fue w, o, Pro. El orden de influencia de las
variables independientes w, o, C, Pro y ¢ sobre la ten-
sion cortante fue w, o, ¢, C, Pro. Los mayores valores,
con alta significancia, para la cohesién aparente, la
tensién normal y la tension cortante ocurrieron a la
profundidad de 60 cm. El angulo de friccion interna
no influy6 sobre la cohesion, indicando posiblemente
que estos parametros son independientes terrameca-
nicamente. La cohesion aparente influiria su efecto
resistente en las labores agricolas como en el desa-
rrollo radical sélo a valores bajos de humedad. En el
estado friable se podria producir un rango de cohesion
entre 33,88 kN/m? y 19,96 kN/m?, adecuado para la
labranza y el desarrollo radical.
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